
中国铸造协会团体标准修改通知单

T/CFA 0141—2022《压缩天然气发动机用耐热疲劳铁素体蠕墨铸铁件》

第 1 号修改单

a）2 章、7.1 条、7.11条、8.2.1 条更改标准号：

GB/T 26655-2011更改为 GB/T 2665-2022。

b）7.9 条改用新条文：

7.9 化学成分分析

化学成分分析按照 GB/T 26655-2022中 8.8的规定执行。

c）8.3.1.1条改用新条文

8.3.1.1……试验结果不符合要求且非 GB/T 26655-2022中 9.3.2 所列原因引起的，

可……。


