
中国铸造协会团体标准修改通知单

T/CFA 0149—2022《大气环境球墨铸铁件防腐技术规范》

第 1 号修改单

a）6.1.3 条、表 B.1、表 B.2 更改标准号：

GB/T 1771更改为 GB/T 10125。

b）2 章部分更改新条文：

“GB/T 1771色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定”更改为“GB/T 10125 人

造气氛腐蚀试验 盐雾试验”；

“GB/T 23986 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱

法”更改为“GB/T 23986.2 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性

有机化合物(SVOC)含量的测定 第 2部分：气相色谱法”。

c）6.1.9 条部分更改新条文：

“……，水性涂料挥发性有机化合物含量测试应按 GB/T 23986 执行。”更

改为“……，水性涂料挥发性有机化合物含量测试按 GB/T 23986.2 执行”


