
中国铸造协会团体标准修改通知单

T/CFA 0144—2022《自磨机和半自磨机 铸造衬板技术条件》

第 1 号修改单

a）2 章中更改条文：

“GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量”

更改为“GB/T 223.60 钢铁及合金 硅含量的测定 重量法”


