
附件

T/CFA 0192—2025《质量分级及“领跑者”

评价要求 非开挖水平定向钻法用球墨铸铁

管》第 1号修改单

a）第 2 章、第 3章、4.4 条、5.2.1 条表 1更改标准号：

“YB/T 4564—2016”更改为“GB/T 46199—2025”；

b）表 1中“YB/T 4564—2016 中 7.2”更改为“GB/T 46199—2025 中 6.2”；

c）D.3 条

“——聚氨酯（符合 GB/T 24596 的规定）”更改为：“——聚氨酯外涂层,应

符合 GB/T 24596 的规定”；

增加：

——聚氨酯保温层和外护套,应符合 GB/T 43492 的规定，

d)表 E.1 中“1.1°”更改为“1°”。


